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Zwei Farbproben, die Farbe ,Schimmel-Protect’ und eine handelsibliche Biearbg'j‘;ﬁf;;?'gg'}‘;“’s"'
Innenfarbe, die durch die Remmers Baustofftechnik GmbH zur Verfligung Peterschewski@mpa-bremen.de
gestellt wurden, sollten auf ihre antimikrobielle Wirkung in Anlehnung an die Berichtsdatum:  26.05.2009

japanische Norm JIS 2801:2000 ,Antimicrobial products - Test for Anzshl ger Selten:1

1 Aufgabenstellung

Anlagen: keine
antimicrobial activity and efficacy” hin untersucht werden. Auftrag vom: 14.04.2009

Probeneingang: 14.04.2009

Prifbeginn: 29.04.2009

2 Untersuchungen und Ergebnisse

Das folgende Diagramm stellt die Keimzahlen von Escherichia coli und Staphylococcus aureus zu
Beginn des Tests und nach 24 Stunden Inkubation dar.
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3 Bewertung und Zusammenfassung

Die antimikrobielle Effektivitat liegt, basierend auf den vorliegenden Ergebnissen, bei der getesteten
Farbe ,Schimmel-Protect gegenuber Escherichia coli bei 99,6 % und gegenuber Staphylococcus
aureus bei 99.9 %. Die Referenz-Innenfarbe zeigte keine antimikrobielle Wirkung.
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nicht zuldssig. Eine auszugsweise Veroffentlichung und Weitergabe von Prufberichten bedarf in jedem Einzeifalle der widerruflichen schriftlichen
Einwilligung der Amtlichen Materialprifungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen.



