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UNTERSUCHUNGSBERICHT Nr.: 51-07-0112\001-3

Auftraggeber: S. 0.

Betrifft: Untersuchung einer zweikomponentigen kunststoft-
modifizierten Bitumendickbeschichtung mit der
Bezeichnung ,,Profi Baudicht 2K, Art.-Nr. 0886
gemill PG-KMB

Bezug: Auftrag vom 29.01.2008
mas-hol

Dieser Bericht umfasst: 2 Textseiten (inkl. Deckblatt) und
3 Seiten im Anhang

Der Untersuchungsbericht darf nur ungekiirzt vervielfiltigt werden. Eine gekiirzte oder eine auszugsweise Vervielfiltigung
sowie eine Veroffentlichung in Druckschriften sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Materialpriifungsamtes zulissig.
Das Probenmaterial wird, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde, 4 Wochen nach Erstellung des Berichtes vernichtet.
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1 Allgemeines

Am 29.01.2008 wurde das MPA BAU der TU Miinchen beauftragt, die zweikomponentige
kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) ,,Profi Baudicht 2K, Art.-Nr. 0886 auf
die Anforderungen der ,Priifgrundsitze fir die Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnissen fiir normalentflammbare, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen fiir
Bauwerksabdichtungen — PG-KMB*, Ausgabe Mai 2006 zu untersuchen. Als Verstirkungsein-
lage kam das ,,Armierungsgewebe 2,5/100* der Fa. Remmers (Art.-Nr. 4176) zum Einsatz. Das
Untersuchungsprogramm dient als Grundlage zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses (abP) nach Bauregelliste A Teil 2 1fd. Nr. 2.39 im Sinne der DIN 18195-4, -5 und
-6 (Bauwerksabdichtungen).

Das Probematerial der KMB | Profi Baudicht 2K, Art.-Nr. 0886 wurde am 13.02.2008 person-
lich von Herrn Dipl.-Ing. Martin Mastall am MPA BAU angeliefert.

2 Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der Tabelle im Anhang zusammengefasst. Mit Aus-
nahme der Probekorper fiir die in der Tabelle aufgefithrten Untersuchungen Nr. 1, 2, 3 und 4.8
wurden diese von Herrn Dipl.-Ing. Martin Mastall unter Beisein eines Vertreters des MPA BAU
am 13.02.2008 im Labor des MPA BAU gemil} den PG-KMB vorbereitet.

3 Beurteilung

Die KMB mit der Bezeichnung ,,Profi Baudicht 2K, Art.-Nr. 0886 erfiillt in den untersuchten
Punkten die Anforderungen der PG-KMB (Ausgabe Mai 2006) an eine kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung fiir die Anwendungsfille DIN 18195-4,-5 und -6.

Die Anforderungen der PG-KMB an die Wasserundurchldssigkeit, die Druckbelastbarkeit, die
Bestandigkeit gegen Wasser werden auch ohne Verstarkungseinlage erfillt.
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